
Verfahren zur Korngrößenbestimmung und 
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Darstellung der Korngrößenverteilung in Kupferscheiben 
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Analyse der Momentanfrequenz des Ultraschallsignals

Momentanfrequenz 1 (Korngröße 1)

Momentanfrequenz 2 (Korngröße 2)
 

Korngröße 2

Analyse der Momentanfrequenz 

Korngröße 1

Ultraschallwandler Ultraschallsignal

Rückwandecho (Zoom)

  

Monochromatisches,
nichtstationäres Signal

Zeit-Frequenz Verteilung 
(Time-Frequency DistributionTFD)

Momentanfrequenz

Beurteilung der Homogenität in Stahlblechen 
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